—— Abbruch Belag: — Instandsetzung Fahrbahnplatte: Aufbeton / Abdichtung und neuer Fahrbahnbelag:
- Abbruch Belag + Abdichtun?1 - Betonabtrag HDW 2'500 bar / Lokal Belag:
Zementhautentfernung durch Kugelstrahlen - Definition Betonabtrag fiir UHFB: - 35mm Deckschicht Gussasphalt MA 11 H Pmb
Flachige Zustandserfassung, Potentialfeldmessung, - Stutzbereich 65mm - 35mm Schutzschicht Gussasphalt MA 11 H Pmb
Chloridanalysen, Betonuberdeckungsmessungen - Feldbereich 3-5mm aufrauen - Kunstoff - Primer
Definition der Abtragsflachen und -tiefen
- Reprofilierung mit UHFB — Aufbeton:
beim Einbau des Aufbetons - Definition Betonabtrag fur UHFB:

- Stutzbereich 65mm

- Feldbereich 10mm

- UHFB, Typ UA. Feldbereich 45mm,

Stutzenbereich 100mm
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1 Particolare del ripristino della soletta del piano di scorrimento
2 Particolare del ripristino puntuale dell’estradosso della soletta
del piano di scorrimento
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Untergrundvorbereitung HDW ca. 150-250 bah|
Oberflachenkontrolle durch Unternehmer ——

Schadhafte Betonteile abtragen /
- Freilegen korrodierte Bewehrungen
mit Spitzhammer / HDW

—— Entrosten der Bewehrung
— Reprofilierung mit Mértel Klasse R4
—— Spachtelung mit Feinmértel Klasse R3 2
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